WIEDERHOLUNG WERKSTOFFEINSATZ |

m

Diese Wiederholung umfaRt wichtige Teile des Voflesungsstoffes ohne Anspruch auf Voli-
standigkeit. Die Prufungsfragen kénnen in der Formulierung selbstverstandlich abgewandelt

sein !

1.

15.

16.

Was bedeuten die Formelzeichen
R Ren Rep Ryoa E, Ag, Z im Zugversuch ?

Wie wird im Zugversuch der geradlinige Bereich im c—e-Dlagramm genannt ?
Welches Gesetz ist hier glltig und wie lautet dieses ?

Wie ist im Zugversuch die Brucheinschniirung Z definiert ?

Tragen Sie die Kurzzeichen fur die

charakteristischen Kennwerte in das
o-g-Diagramm ein |

Welche charakteristische Kurve kann mit Hilfe des Kerbschlagversuchs fir
verschiedene Werkstoffe ermittelt werden und was sagen diese Kurvenverlaufe aus ?

Welche Kerbform hat sich im Kerbschlagbiegeversuch weltweit (im Normalfall)
durchgesetzt ?

Was bedeuten die Werkstoffbezeichnungen: S355JR 10045
51857 oder; $355J0 10553
$275JR 1.0044

S235JR ? 827540 1.0143 S355J2G3 1.0570
S235J2G3 ? $355J2G4 1.0577

) §275J2G3 1.0144 S355K2G3 1.0595
S275JR ? $275J2G4 1.0145 S355K2G4 1.0596
ggggﬁz% ? ' | ' E295 1.0050

Welche tiefere Bedeutung hat bei den vorhin genannten der erste Buchstage nach der
Zahl (zB nach 235/275/355) 7?

Was bedeutet der Buchstabe S bzw, E vor der Zah! (zB vor 235/275/7/355) ?

Wann wird ein Stahl bzw. eine Schweiflverbindung als "sprédbruchsicher"
bezeichnet ? Welcher charakteristische Wert wird meist herangezogen ?

Was verstehen Sie unter Geflige eines metallischen Werkstoffes ?
Wie kann das Geflge eines metallischen Werkstoifes sichtbar gemacht werden ?

Was ist eine Phase ?

Metalle bilden im Normalfall im festen Zustand Kristalle.
Nennen Sie mind. 3 Metalle mit einem

- krz-Raumgitter

- kfz-Raumgitter

- hexagonalem Raumgitter

Zeichnen Sie ein Zustandsschaubild mit: _
Vollkommener Léslichkeit im fllissigen Zustand, vollkommener Unl&slichkeit im

festen Zustand sowie 2 AbkUhlungskurven |

Zeichnen Sie ein Zustandsschaubild mit vollkommener Léslichkeit im fliissigen und
festen Zustand sowie 2 Abkuhlungskurven !

Geben Sie im Zustandsdiagramm
Cd-Bi die charakteristischen Geflige an !
(Schmelzpunkte: Cd: 321°C, Bi: 271°C)



21.

-

) Zeichnen Sie in das folgende Eisen-Kohlenstoff Diagramrh die wichtigsten Phasen ein !

l._\22. J

Temperatur

/

Zeichnen Sie das Zustandsdiagramm Cu-Ni.
(Schmelzpunkte: Cu: 1083°C, Ni: 1452°C)
sowie eine charakteristische Abkihlkurve |

Zeichnen Sie die Abkuhlungskurve far reines Eisen aus dem flissigen Zustand und
geben Sie an, welche Kristallarten sich in Abhangigkeit von der Temperatur bilden |

Was verstehen Sie unter

- a - Eisen

- y - Eisen

Welche Kristallgitter haben o bzw. y - Eisen ?

Welches Kristallgitter haben Ferrit bzw. Austenit ?
Welches dieser Gitter (4Rt sich besser verformen ?

Was verstehen Sie unter eutektoiden Stahlen ?
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Wodurch unterscheiden sich im Eisen-Kohlenstoffdiagramm das stabile und das

Metastabile System ?

Was verstehen Sie unter "Ledeburit" im metastabilen System Fe-Fe;C ?

Was verstehen Sie unter "Perlit" im metastabilen System Fe-Fe,C ?

Wie werden Stahle mit C-Gehalten unter 0,8 % C genannt ?

Was verstehen Sie unter "Zementit" im metastabilen System Fe-Fe,C ?

Was bedeuten die Stahlbezeichnungen:

C 10

21 CrMoV 5 5
X210 CrW 12
GS C 25

o4

34 CrNiMo 6
34 CrMo 4
34Cr4

42 CrMo 4 7

Nwr Avwrwalbl!

Ensakgsd.. | Wq. stahle
- 42CiMod 17225
2ONCMo22 42CMoS4 1.7227
20NICTMoS2-2
50CrMod 17228
17NICiMo6-4 =
i 16
17NiCrMoS6-4 36CiMo4
2ONICTMoS6-4 3aCliMos | 16582 |
18CrNiMo7-6 30CNiMos | 16580 |
Ll S6NiCrMot6 | 16773 |
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48)

-3~ EN10084 (nfec)| 1SO683-11:1967 Deutschlan

, C 75' E CZ 2 E . Cl’l5 E Kurzname Werkstoff- Kurzname
A/ab . C40E ! / ) nummer friher
Was bedeuten die Stahlbezeichnungen: CioE R Ckt
C10,C 20, ....... C 45 (fruher auch Ck 45) ? C10R 1.1207
Was bedeuten die Stahlbezeichnung: C1sE Ll (i Ck1
X 5 CrNi 18 10 (neue Bezeichnung: X5CrNi18-10] ctsh 11140 | Gi5M2 Cmi5
Zeichnen Sie in das Fe - Fe,C-Diagramm den Bereich fiir das Stahibezeichnung
- Harten - Spannungsarmglihen=) | | kuzname | Werkstoft.
- Normalgluhen - HochglUhen (new) nummer
- Weichglthen - Diffusionsglihen C22E 11151

in !

ein | C22R 1.1149
Was verste_hen.Sie upter Normalg_lﬂhen bei Baustahlen ? (C25E)$) (1.1158)8) |
Welches Ziel wird beim Normalglihen verfolgt ? (C25R)%) (111635
Was verstehen Sie unter Weichglhen bei Baustahlen ? !
Welches Ziel wird beim Weichguhen verfolgt ? aw Frage 30 !

Was verstehen Sie unter Spannungsarmglithen bei Baustéhlen ?
Welches Ziel wird beim Spannungsarmglihen verfolgt ?

Was verstehen Sie unter Verglten bei Baustéhlen ?

" Welches Ziel wird beim Vergtiten verfolgt ?

Welche Geflige kénnen beim schnellen Abkuhlen eines Stahles mit ca. 0,45% C von
800°C (stabiler Austenit) entstehen ?

Was verstehen Sie unter einem ZTA bzw. ZTU-Diagramm fUr einen Stah! mit
ca.045% C?

Welche unterschiedlichen Arten (Temperaturfiihrung bei der Umwandlung) kennen Sie
bei den ZTU-Diagrammen ?

Nennen Sie die 3 wichtigen Hochofenerzeugnisse !

Welche Produkte gewinnt man beim COREX-Verfahren ?
(Schmelzreduktionsverfahren)

Welches Stahlherstellungsverfahren hat einen Anteil von 80 % in Deutschland und
weltweit einen Anteil von ca. 60 % - und wo wurde dieses Verfahren entwickelt ?

Wozu dient die RH\ lirgaut?ntg?sung ::e;l g{§£_§fahlherstellung ?
Wie kann Stahl vergossen werden ? '

Was verstehen Sie unter "Seigerung" bei der Stahlherstellung ?

Nennen Sie mind. drei unterschiedliche Verfahren zum Randschichthérten eines Stahles

Was verstehen Sie unter "Einsatzharten" eines Einsatzstahles ?

5 Yoo

. Nennen Sie mind. drei Verfahren zum Aufkohlen eines Einsatzstahles |

Welche Nitrierverfahren kennen Sie ?
Wie dick (GréRenordnung) ist die beim Nitrieren erzeugte harte Au3enschicht ?

Was verstehen Sie unter CVD bzw. PVD-Beschichtung ?
Wodurch unterscheiden sich Stahl- und GrauguR ?

Was bedeuten die Kurzzeichen bei Eisen-GuRwerkstoffen: W
(GS?,GT?2,GG, GGG? ) GJL...* GJS...T4IMB.. %  GJIM

Wodurch unterscheiden sich die Gquerkstoffe(GG und GGG '?) GJL unel GJS..
Wodurch unterscheiden sich Grauguf® und TemperguB® ?

Nennen Sie mindestens drei chemische Elemente die beim Stahl Carbide bilden !



85.\

56,

\ 57.

58.

. Was bedeutet die Stahlbezeichr‘iung:@-6—5-2-5 ?) HSE- 5-2-5 ¢

4._-

Nennen Sie mindestens drei chemische Elemente die beim Stahl Nitride bilden !

\ Nennen Sie mindestens drei chemische Elemente die beim Stahl das Austenitgebiet |

erweitern !
Welches Geflge hat der nichtrostende Stahl X 5 CrNi 18 10 (ftiher sog. 18/8 oder, LTINS 4
V2A-Stahl ) ? - he @ XKE5CrNi18-10 Gt B

5145.,(( /
“Was verstehen Sie unter
- Kaltarbeitsstah! ?
- Warmarbeitsstahl ?
- Schnellarbeitsstahi?

Z.

Welchen EinfluR haben die Legierungselemente beim Baustahl auf die Schweilbarkeit ?
Welche Bedeutung hat das Kohlenstoffaquivalent bei Baustahlen ?

Was bedeute WEZ zB bei Verbindungen zwischen zwei Werkstoffen ?

Wie waren friher schweillgeeignete Werkstoffe gekennzechnet und wie geschieht dies
heute ? =

—7.83.31 Hochstwert fiir das Kohlenstoffaquivalent (CEV) A’U_sgug =7

nach der Schmelzenanalyse entsprechend Tabelle 4. Das
Kohlenstoffdquivalent ist nach der Formel

Mn+Cr+Mo+V Ni+ Cu

EN 10025

CC v M/“// Pt e G e

DCEV=C + +
6 , 5 15 C - (M{),gjd'

zu ermitteln. J{m%ﬂmﬁca\%w

Wenn ein HGchstwert flir das Kohlenstoffdquivalent ver-
einbart wurde, ist der Gehalt der in der Formel genannten
Elemente in der Priifbescheinigung anzugeben. EN 10025 : 1980 + A1 : 1993

Tabelle 4: Hochstwerte fiir das Kohlenstoffaquivalent (CEV) nach der Schmelzenanalyse,
sofern bel der Bestellung vereinbart.
Zusétzliche Anforderung 5

Stahlsorte Kohlenstoffdquivalent %
Bezeichnung . Stahl- %, max.
nach nach De'sox1 a fir Nenndicken in mm
EN 10027-1 EN 10027-2 datlons- art
und art ) <40 > 40 > 150
ECISS IC 10 < 1580 < 250
§235JR 2) 1.0037 freigestellt BS 0,35 - -
$235JRG12) 1.0036 FU BS 0,35 — -
S235JRG2 1.0038 FN BS 035 0,38 0,40
§235J0 1.0114 FN QS 0,35 0,38 0,40
§235J2G3 1.0116 FF Qs 0,35 0,38 0,40
§23542G4 1.0117 FF Qs 0,35 0,38 0,40
S275JR 1.0044 FN BS 0,40 0,42 0,44
§5275J0 1.0143 FN Qs 0,40 0,42 0,44
$275J2G3 1.0144 FF Qs 0,40 0,42 0,44
S275J2G4 1.0145 FF Qs 0,40 0,42 : 0,44
S355JR 1.0045 FN BS 045 0,47 0,49
S355J0 1.0553 FN Qs 0,45 0,47 0,49
S35542G3 1.0570 FF Qs 0,45 0,47 0,49
$355J2G4 1.0577 FF Qs 0,45 0,47 0,49 )
S355K2G3 1.0585 FF Qs 0,45 047 0,49 £
S355K2G4 1.0596 FF Qs 0,45 0,47 0,49 ¥
1y BS: Grundstahl; QS: Qualitétsstahl.
2} Nur in Nenndicken < 25mm lieferbar.
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Die Werkstoffgruppen ,Matalle* und ,Kunststoffe* soflen nach Struktur und Aufbau allgernein verglichen werden:
a) Nennen Sie fur jede Gruppe zumindest zwei Unterscheidungsmerkmale |

b) Fihren Sie fir jedes Merkmal die Auswirkungen auf die Stoffeigenschaften an |

E ]

a) Wie kann man Molekile ven Kohlenwagsarstoffen hinsichtiich des Aufbaus der Molekiile einteilen 7

b) Geben Sie zu jeder Gruppe sin Beispiel eines Moleklls mit Namen und Strukturformel an |

Beim Aufbau von Kohlenwasserstoff-Molekalen fallt z.T. der Fachbegriff ,Jsomerie®

a) Definieren Sia digsen Begriff |
b) Welche generellen Auswirkungen aut die Stoffeigenschatten sind damit vesbundsn ?

Kohlenwasserstofi-Verbindungen kdnnen aromatische Strukiuren aufweisen:
a) Geben Sle ein Beispie! far sins derartige Varbindung mit Namen und Strukturfermel an |
b) Welche generellen Auswirkungen auf die Eigenschaften von Kunststoffen haber derartige Strulturen ?

Kohlonwaeeerstoff.Verbindungan werden zu Kunststotf-Makromolekllen synthetisiert:
a) Nennen Sie dis mdglichen Verfahren fiir die Herstellung synthetischer Kunststoffe |
b) ,Monomers* und ,Polymere*: Detinition und je sin Beispiel mit Namen und Strukturformel !

Synthetische Makromolekils kénnen durch Polymerisation gebildet wergen:
a) Erautem Sie den Vorgang dieser chemischen Reaktion |
b) Geben Sie fir dieses Varfahren mindestens vier Kunststoff-Beispiole mit Namen und Kurzbezeichnung an f

Synthetische Makromolekile konnen durch Polykondensation gebildet werden:
a) Erlautern Sie den Vorgang dieser chamischen Reaktion !
p) Geben Sle fOr dleses Verfaliren mindestens vier Kunststof{-Beispicic mit Namen und Kurzbezeichnung an !

Synthetische Makromoleklle kénneprdurch Polyaddition gebildet werden:
a) Edautern Sic don Vorgarig dieser chemischan Raaktion T
b) Geben Sig fr dieses Verfahren mindestens zwei Kunststoff-Beispiele mit Namen und Kurzbszeichnung an !

Dia Struktur der Makromolekille hat auf die Eigenschaften des Kunststoffs einen Einfluf:
Woelchen EinfluB haben folgende Parameler:

a) Bindungskrafte (primar und sekundér) !

b) Kettenldnge der Makromolekdle |

Dis Struktur der Makromolekiils hat auf die Eigenschaften des Kunststoffs ginen Einfluf:
Welchen Einflu3 haben folgende Paramster:

a) Gestalt der Makromolakale !

b) Ordnung der Fadenmolekile !

Kunsistoffe kdnnen duroplastisehes Verhalten aufweisen:
a) Erautern Sie diesen Begriff !
b) Geben Sie drei Beispiels von Werkstoffen mit Namen und Kurzbszsichnung an !

Kunststoffe kdnnen thermoplastisches Verhalten aufweissn;
a) Erautern Sie diesen Begriff !
b) Geben Sie drei Beispiele von Werkstoffen mit Namen und Kurzbezeichnung an |

13 a) Nennen Sie zumindest zwei Halbzeugs aus duroplastischem Material laut Normung |

b) Erlautem Sis diese Begriffs hinsichtlich threr Zusammensstzung !

14 Charakterisieren Sie den UP-Werkstoff hinsichtlich folgender Punkie:

a) Wie lautet dar volle Name disses Werkstoffs ?
b) Nach welchem Verahron wird disser synthetisisrt 7
¢c) Verhalt sich dieser Kunststoff duroplastiseh, thermoplastiseh oder glastomer 7
d) Welche wichtigsten Eigenschaften hat dieses Material ?
)

&) Gahan Sia ain Anwendungsbsispisl |



5 Charakterisieren Sie den EP-Werkstoff hinsichilich folgender Punkie:
a) Wie lautet der volle Name dieses Werkstoffs ?
b) Nach welchem Verfahren wird dieser synthetisiert ?
¢) Verh&lt sich disser Kunststoff duroplastisch, thermoplastisch cder elastomer ?
d) Welche wichtigsten Eigenschaften hat dieses Matorial ?
e) Geben Sie sin Anwendungsbeispie! !

16 Charakterisieren Sia den Faser-Kunststoff-Verbundwerksto# hinsichtlich folgender Punkte:
a) Walche Komponenten werden als Matrixmaterial singesetzt ? -

) Welche Kemponenten werden als Verstarkungsimulerial eingssetzt 7

) Gebsn Sis sine technisch genutAts Variante mit Werkstoffzusammensetzung an |

) Verhalt sich der unter Punkt ¢) gew. Verbundwerkstoff prinzipiell duroplastisch, thermoplastisch oder elastomer ?

) Welehe wichtigsten Eigenschaften hat der unter Punkt o) gew. Verbundwerkctoff 2

17 a) Was verstehen Sie unter der Glastbergangstemperatur bei einem Kunststoff 2
b) Definieren Sis dis beiden wichtigsten Langzeiteigenschaften von Kunststoffen und daren Auswirkungen !

18 Charakisrisieren Sie das Verhalten eines amorphen thermoplastischen Kunststeffs hinsichtlich folgendsr Punkie

a) Festigkeit und
b) Dehnung in Abhangigkeit der Werkstofftemperatur mit einem Diagramm !

19 Charaktetisieren Sie das Verhalten eines teilkristallinen tharmoplastischen Kunststofés hinsichtlich folgender Punkts
&) Fesligkeil und
b) Dehnung in Abhangigkeit der Werkstofftemperatur mit einem Diagramm |

20 Drei grundlegende Spannunge-Dehnunge-Charaktorictiken lassen sich bei Kunstetoffen allg, unterscheiden:
a) Stellen Sis diese in sinem Diagramm dar |
b) Geben Sie flir jeds Charaktetistik zwei Beispiele eines Kunststoffs an !

21 Kunststoffe werden u.a. durch Spritzgiefen verarbeitet:

a) Etldutern Sie diesen Prozef3 !
b) Welche Kunststoffgruppe kann damit verarbeitet werden 7 Geben Sie sine technisch genutzte Variante an 1

22 Kunststoffe werden u.a. durch Extrudieren verarbeitet;

a) Eréutern Sie diesen Proge(3 !
b) Waeliche Kunststoffgruppe kann damit verarbeitst warden # Geben Sie gine technisch genutzte Variante an !

23 Vararbsitung von polymerem Granulat:
a} Was bedsutet MFI . ,=27g/9 min ?
b) Wie wirkt sich diese Gréfle auf den Verarbsitungsproze aus ?

24 CGharaktarisiaran Sia den PTFE-Warksfoff hinsichtlich fnlgandar Punkta:
a) Wie lautst der voils Narns und die Strukturformel disses Werkstoffs ?
b) Nach welchem Verfahren wird dieser synthetisiert ?
c¢) Verhalt sich disser Kunststoff duroplastisch, thermoplastisch oder elastomer 7
d) Weicha wichtigsten Eigenschafien hat disses Matetial ?
e) Geben Sie ein Anwendungsbeispiel |

25 Charakterisieren Sie den PS-Waerkstoff hinsichtlich folgendsr Punkte;
a) Wis lautet der volle Name und die Strukturformel dieses Werkstoffs 7
} Nach welchem Verfahren wird disser synthatisiert 7
) Verhil sich digser Kunststoff duroplastisch, thermoplastisch oder efastomsr 7
} Welche wichtigsten Eigsnschaften hat dieses Material ?
g) Geben Sie sin Anwendungsbeispisl !

b
c
d

26 Charakterisieran Sie den PE-LD/HD-Werkstoff hinsichtlich folgender Punkie:
a) Wie lautet der volle Nams und die Strukiurformsl disses Werkstoffs ?
) Nach welchem Verfahren wird digsser synthetisier ?
) Verhilt sich disser Kunsistoff duroplastisch, thermoplastisch eder elastomer ?
) Welehe wichtigsten Eigenschaften hat disses Material ?
e) Geben Sie jo gin Anwendungsbeispiel |

b
c
d



27 Charakterisieren Sie den PMMA-Werkstoff hinsichtlich folgander Punkte;
a) Wie lautet der volle Name dieses Werkstofis ?
b) Nach wclohom Vorfahron wird dieser eymhetiiert 2
¢) Verhalt sich dieser Kunststoff duroplastisch, thermoplastisch oder elastomer ?
d) Welche wichtigsten Eigenschaften hat dieses Material ?
e) Gsben Sis ein Anwendungsbeispial !
28 Charakterisieren Sie den POM-Waerkstolf hinsichilich folgender Punkte:
a) Wie lautet der volle Name dieses Werkstofts ?
b) Nach welchem Verfahren wird diaser synthetisient ?
¢) Verhalt sich dieser Kunststoff duroplastisch, thermoplastisch oder slastomer ?
d) Walche wichtigsten Eigenschaften hat dieses Material ?
8) (eben Sie ein Anwendurgsbeisplel |

29 Charakterisieran Sie den PI-Werkstoff hinsichtlich folgender Punkte:
a) Wis lautet der volle Name digses WerkatoHs ?
b) Nach welchem Verfahren wird dieser synthetisiert ?
¢) Verhélt sich dieser Kunsistoff duroplastisch, tharmoplastisch oder elastomer ?
d) Walche wichtigsten Eiganschatten hat dieses Material ?
‘e’ @) Geben Sie ein Anwendungsbeispiel |

30 Charakterisieren Sie den PVC-har/weich-Werkstoff hinsichtlich folgender Punkte:
a) Wie lautet der volle Name und die Strukturformel dieses Warkstoffs ?
b} Nach welchem Verfahren wird digser synthetistert 7
¢) Verhalt sich dieser Kunststoff duroplastisch, tharmoplastisch oder elastomner ?
d) Welche wichtigsten Eigenschaften hat cieses Material 7
e) Geben Sis je ein Anwendungsbeispiel !

31 Charaktersleren Sie den CA-Werkstoft hinsichtlich folgender NMunkte;
a) Wie lautet der volle Name dieses Werkstoffs 7
b) Verhait sich disser Kunststoff duroplastisch, thermoplastisch oder elastomer 7
o) Wolche wichtigsten Eigenschaften hat diesas Matarial 7
d) Geben Sie ein Anwendungsbeispiel !

32 Charakterisieren Sie den PC-Warkstoff hinsichtlich folgender Punkte:
a) Wie lautet der volle Name dieses Werkstoffs 7
b) Nach welchem Verfahren wird dieser synthetisiern ?
c) Verhall sich digser Kunststoff duroplastisch, thermoplastisch oder slastomer ?
d) Welche wichtigsten Eigenschafien hat dieses Material v
@) Geben Sie ein Anwendungsbeispiel !

33 Charakistisieren Sle den PA-Werkslofl hinsichtlich folgendsr Punkte:
a) Wie lautet der voile Name disses Werkstoifs 7

)
b) Nach welehem Verfahien wird dieser synthetisiert ?
c) Verhélt aich dieser Kunetetoff duroplastisch, thermeplastisch odar alastamar 7
d)

)

Welche wichtigsten Eigenschaften ha! dieses Material ?
¢) Geben Sie sin Anwendungsbeispiel !

34 Charakterisieren Sie den PP-Werkstoff hinsichtlich folgender Punkta:
a) Wie lautet der velle Name und die Strukturformel digses Werkstoffs 7

by Nach welchem Verfahren wird disser synthetisiert ?
c) Varhalt sich diesar Kunststoff dureplestisch, thermoplastisch cder elastomer 7

d) Welche wichtigsten Eigenschaften hat disses Material ?
g) Geben Sie ein Anwendungsbsispie! !

35 Charakierisieren Sie den PPO-Werkstoff hinsichtlich felgender Punkie:
a) Wie lautet der volle Name digses Werkstoffs ?
L) Verhalt sich dieser Kunststetf duroplasticeh, tharmioplastisch odar elastemer ?
c) Waelche wichtigsten Eigenschafien hat dieses Material 7
d) Gebsn Sie ¢in Anwendungsbeispiel |



6 Charaktensmren Sie den PES-Werkstoff hinsichtlich folgender Punkte
L&) Wie lautet der volle Name dieses Werkstoffs ?

b Verhalt gich dieser Kunststoft duroplastisch, thermoplastlsch oder elastorer 7
¢) Welche w;chtlgsten Eigenschaftsn hat dieses Material 7 . N
d)“Geben Sie ein Anwendungsbelsplel Lo = < N

l\

37 Charakterisieren Sie den PPS»Werk stoff hmswhtlloh folgender Punkte
a) Wie lautet der volle Name dieses Werkstoffs 2
b) Verhélt sich dieser Kunststoff duroplastisch, thermoplastlsch oder elastomer ?
¢) Welche v;[cht!gsten Elgenschaﬁen hat digses Materal 7
d) Geben Sie ein Anwendungsbgrsplel !

38 Charaktgticiarsn Sie den SAN-Werketeff hineiehtlich folgender Pynikie:
a) Wie lautet der volle Name dieses Werkstoffs 7
b) Nach welchem Verfahren wird disser synthetisiert ?
¢) Verhalt sich dieser Kunststoff duroplastisch, thermoplastisch odar slastomar ?
d) Welche wichtigsten Eigenschaften hat dieses Material ?
e) Geben Sig ein Anwendungsbeispiel |
39 Charakterisiersn Ste den ABS-Waerkstoff hinsichtlich folgender Punkte:
Wie lautet der volle Name dieses Werkstoffs 7

a)
b) Nach welchem Verfahren wird dieser synthetisiert ?
¢) Verhal sich dieser Kunststot duropfastisch, thermoplastisch oder elastomet 7
d)

)

Welche wichtigsten Eigenschaflen hat dieses Material 7

e) Geben Sie sin Anwendungsbeispiel !

49 Charakterisieren Sie den [.C-Potymer-Werkstoff hinsichifich folgender Punkte:
a) Welche wichtigsten Eigenschaften hat digses Material ?
h) Gaban Sia sin Anwandungsbeispiel |

41 5) Definieren Sie die Begriffe Verbundkonstruktion, Werkstoftverbund und Verbundwerkstoffe |
b) Geben Sie daflr jewsils eine technisch genutzte Variante an !

42 a) Wie lassen sich Verbundwerkstoffe nach der Struktur ihrer Verstarkungsphase einteilen ?
b) Fertigen Sie fr jede Variante sine sinfache Skizze an und geben Sig dazu jé ein Anwendungsbeispis| |

43 a) Was verstehen Sie unter dem Begriff ,Anisotropie" bei Verbundwarkstoffen ?
b) Schildem Sie den Sachverhall mit eihem prakiischen Beispiel |

44 Erlautern Sie folgende Begriffe bzw. Abkirzungen:
a) Roving
b) Prepreg
c) SMC
d) BMG
e) GMT

45 Tribologisches System:
a) Definisren Sie den Begriff mit einer sinfachen Skizzs !
b) Weiche Komponenten sind mafgeblich 7 Geben Sie zu jeder Komponente gin Bsispisl an !

46 Tribologisches System:
a) Wolche Relbungszustande kennen 8ig 7

b) Erldutern Sie diese kurz |

47 Tribolegiechas System:
a) Was sagt die ,Stribeck-Kurve® aus 7
b) Zeichnen dis diess |

48 Viskositat eines Schimiedilms;
a) Definieren Sie den Begriff Viskositat baw. Strukturviskosita |
b) Nennen Sis mind. zwei EinfluBparameter und deren Auswirkungen suf die Viskositat eines Schmisrfilms !



49 Festschmisrstoffe:
a) Wo liegt das Einsatzgebiet der Festechmierstoffe ?
b) Walcha gibt as 1ind
¢) wo liegt jowsils ihre praklische Anwendung ?

50 Verschlei3:
a) Welcha Verschleifmechanismen lassen sich in sinem Tribosystem grundlegend unterscheiden ?

b) Wie lassen sich disse charakterisieren bzw. welche Auswirkungen haben sie ?

51 VerschieiBgelahrdele Trbosysteme:
a) Mit welcher MaBnahme kann man diesem Problem begegnen 7
b) Geben Sig sine technisch genutzte Variante mit Werkstoffzusammensetzung an !

B2 Kotrosion:
a) Erlautern Sie das Problem anhand eines salbstgewdhiten Kontakielements |
b) Fertigen Sia dazu sine Skizze an und bezeichnen Sie dia sinzalnen Bautsile (Wahl des Werkstofis) !

¢} Welche Komponenten werden angsgriffen, welche werden geschitzt ?

. 53 Wirbelstrompriifung:
= &) Erlautern 8ie das Prifprinzip und das MefRverfahren !
b) Was kann damit geprlft werden (Anwendungsbeispiel) !

54 Ultraschalipritung:
a) Edautern Sig das Priifprinzip und das MeBverfahren !
c) Was kann damit geprift werden (Anwendungsbeispiel) |

55 Eindringverfahren (Penetrierverfahren):
a) Edautem Sie das Prifprinzip und das MeRverfahren |
d) Was kann damit geprift werden (Anwendiingsbeiapiel) |

56 Aluminium:
a) Nennen Sie zwei nicht aushartbare Al-Legierungan und geben Sis daflr jo sin Anwendungsheispis| an!
b) Nennen Sie zwei aughéribare Al-Legietungen und geben Sie daflr je ein Anwendungsbsispiel an !

57 Kupfer bzw. Kupfer-Legisrungen:
a) Edéutem Sie die Bezsichnung E-Gubd und geben Sie ein Anwendungsbeispiel an !

p) Was versteht man unter Messing 7 Geben Sie eine gebrauchliche Legierung mit sinem Anwendungsbeispiel an |

58 Kupler:
a) Was versioht man unter der Wasserstoffkrankheit von Kupfer 7
b} Welche Soren sind anfallig, weiche nieht ?

59 Magnesium-Legierungen:
a) Ceben Sieg sing gabrauchiiche Magnssium-Gulilegizrung an |
b) Wo wird diese Legierung singesetzt ?

80 Kupfer bzw. Kupfer-Legierungan:
a) Geben Sie sine gebrauchlicha Gleitlager-Legierung auf Cu-Basis an!
b) Fihren Sie ein Anwendungsbeispiel dazu an'!



